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Nazwa i adres / Name and address
Politechnika Warszawska
Wydziat Inzynierii Materialowej
ul. Wotoska 141, 02-507 Warszawa
Laboratorium Badan dla Przemystu
ul. Jana Bytnara Rudego 25, 02-645 Warszawa

Kod identyfikacyjny /
Identification code

Dziedzina i przedmiot badan / Field of testing and item:

- L/5; L/8; L/37

- Badania nieniszczace wyrobéw, materiatéw, obiektow budowlanych, wyrobéw i materiatéw
konstrukcyjnych w zaktadach produkcyjnych / Non-destructive test of building products, materials and
items, construction products and materials in production plants

Wersja strony/Page version: A

7 Kod identyfikacyjny zgodnie z zatgcznikiem do dokumentu DAB-07 dostepnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
BADAN MECHANICZNYCH | FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAN

Niniejszy dokument jest zatagcznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1876 z dnia 28.11.2025r.

Cykl akredytacji od 09.10.2023 r. do 08.10.2027 r.

Status akredytacji oraz aktualnos$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.p/

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1876 of 28.11.2025
Accreditation cycle from 09.10.2023 to 08.10.2027

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl
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Laboratorium Badan dla Przemystu
ul. Jana Bytnara Rudego 25, 02-645 Warszawa

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby i materialy konstrukcyjne
stalowe, stosowane do budowy
urzadzen cisnieniowych

Stan techniczny - Wady i anomalia w
materiale generowane w trakcie
obcigzania obiektu od nastepujgcych

PN-EN 13554:2011
PN-EN 14584:2013-07
PN-EN ISO 18081:2016-08

pracujacych w zaktadach procesow/zjawisk: PN-EN ISO 18081:2025-01

produkcyjnych: - degradacja materiatow wywotana PN-EN 12817:2019-07

¢ aparatow rafineryjno- aktywna korozja, PN-EN 17391:2022-11
petrochemicznych - wycieki, [przeciek i nieszczelnosé] PN-EN ISO 16148:2016-08

e aparatéw chemicznych - pekniecia, ASME BPVC V:2021 art. 12i 13

¢ naziemnych i podziemnych
zbiornikéw LPG

- nieciggtosci w strukturze materiatu,
- lokalna deformacja plastyczna.

Metoda emisji akustycznej

ASTM E 569:2020

Wyroby i materialy konstrukcyjne
stalowe, stosowane do budowy
urzadzen cisnieniowych:

Stan techniczny - Wady i anomalia w
materiale generowane w trakcie
obcigzania obiektu od nastepujgcych

PN-EN 13554:2011
PN-EN 14584:2013-07
PN-EN ISO 18081:2016-08

¢ rurociagéw przesytowych procesow/zjawisk: PN-EN ISO 18081:2025-01
pracujacych w zaktadach - degradacja materiatow wywotana PN-EN 17391:2022-11
produkcyjnych aktywna korozja, ASME BPVC V:2021 art. 12113

e rurociggéw technologicznych - wycieki, [przeciek i nieszczelnosé] ASTM E 569:2020
pracujacych w zaktadach - pekniecia,

produkcyjnych

- nieciggtosci w strukturze materiatu,
- lokalna deformacja plastyczna.

Metoda emisji akustycznej

Wersja strony: A
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1876

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
BADAN MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

HOLOGRAM MARIA SZAFRAN
HOLOGRAM dnia: 28.11.2025r.

HOLOGRAM
HOLOGRAM

—
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